常用标准与规范
	序号
	检测项目
	标准

	
	
	国家标准
	其他标准

	1
	金属材料 拉伸应力松弛试验方法
	GB/T 10120-2013
	－

	2
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
	GB/T 228.1-2010
	－

	3
	预应力混凝土用钢绞线
	GB/T 5224-2014
	－

	4
	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋
	GB 1499.1-2008
	－

	5
	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋
	GB1499.2-2007
	－

	6
	低碳钢热轧圆盘条
	GB/T 701-2008
	－

	7
	冷轧带肋钢筋
	GB/T 13788-2017
	－

	8
	钢筋焊接及验收规程
	－
	JGJ 18-2012

	9
	金属材料 弯曲试验方法
	GB/T 232-2010
	－

	10
	钢筋焊接接头试验方法标准
	－
	JGJ/T 27-2014

	11
	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件
	GB/T 1231-2006
	－

	12
	低合金高强度结构钢
	GB/T1591-2008
	－

	13
	建筑消石灰
	
	JC/T 481-2013

	14
	建筑石灰试验方法 第2部分：化学分析方法
	
	JC/T 478.2-2013

	15
	石灰术语
	
	JC/T 619-1996

	16
	石灰取样方法
	
	JC/T 620-2009

	17
	硅酸盐建筑制品用生石灰
	
	JC/T 621-2009

	18
	建筑石膏
	GB/T 9776-2008
	

	19
	建筑石膏 一般试验条件
	GB/T 17669.1-1999
	

	20
	建筑石膏 结晶水含量的测定
	GB/T 17669.2-1999
	

	21
	建筑石膏 力学性能的测定
	GB/T 17669.3-1999
	

	22
	建筑石膏 净浆物理性能的测定
	GB/T 17669.4-1999
	

	23
	建筑石膏 粉料物理性能的测定
	GB/T 17669.5-1999
	

	24
	硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
	GB175-2007
	－

	25
	矿渣硅酸盐水泥、火山灰质普通硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥
	GB 175-2007
	－

	26
	复合硅酸盐水泥
	GB 175-2007
	－

	27
	水泥胶砂强度检验方法
	GB/T 17671-1999
	－

	28
	通用水泥质量等级
	JC/T 452-2009
	

	29
	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
	GB/T 1346-2011
	

	30
	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（附条文说明）
	
	JGJ 52-2006

	31
	粒化高炉矿渣微粉在水泥混凝土中应用技术规程（附条文说明）
	－
	DG/TJ 08-501-2008

	32
	用于水泥和混凝土中的粉煤灰
	GB/T 1596-2017
	－

	33
	普通混凝土长期性能与耐久性能试验方法标准
	GB/T 50082-2009
	－

	34
	混凝土耐氯离子渗透能力的电指示的标准试验方法
	－
	ASTM C1202—2010

	35
	水运工程混凝土试验规程
	－
	JTJ 270—1998

	36
	混凝土长期性能和耐久性能试验方法
	GB/T 50082-2009
	－

	37
	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
	－
	JGJ/T 23-2011

	38
	钻芯法检测混凝土强度技术规程（附条文说明）
	－
	CECS 03-2007

	39
	普通混凝土力学性能试验方法
	GB/T 50081-2002
	－

	40
	混凝土外加剂
	GB 8076-2008
	－

	41
	混凝土外加剂匀质性试验方法
	GB/T 8077-2012
	－

	42
	砂浆、混凝土防水剂
	－
	JC 474-2008

	43
	混凝土防冻剂
	－
	JC 475-2004

	44
	混凝土膨胀剂
	GB 23439-2009
	－

	45
	混凝土配合比设计规程
	
	JGJ 55-2011

	46
	海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范（附条文说明）
	－
	JTJ 275-2000

	47
	水运工程混凝土质量控制标准
	－
	JTS 202-2-2011

	48
	水运工程混凝土施工规范
	－
	JTS 202-2011

	49
	港口工程桩基规范 附局部修订（桩的水平承载力设计）
	－
	JTJ 254-1998

	50
	建筑砂浆基本性能试验方法标准
	－
	JGJ 70-2009

	51
	砌筑砂浆配合比设计规程
	－
	JGJ/T 98-2010

	52
	沥青路面施工及验收规范
	GB 50092-1996
	－

	53
	公路交通工程钢构件防腐技术条件
	GB/T 18226-2015
	－

	54
	混凝土质量控制标准规范
	GB 50164-2011
	

	55
	公路沥青路面施工技术规范
	
	JTG F 40-2004


